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Comprobación de Gastos

FOLIO: CO1900643
CIATEC, A. C.

Fecha Vencimiento: 24/07/2019

1/207/10/2019 11:49:13

Firmas Electronicas:

Consumo Nacional (Personal Operativo) MXN $155.17 $24.83 $.00 $180.00

Consumo Nacional (Personal Operativo) MXN $220.69 $35.31 $25.00 $281.00

Consumo Nacional (Personal Operativo) MXN $181.03 $28.97 $.00 $210.00

Consumo Nacional (Personal Operativo) MXN $295.69 $47.31 $34.00 $377.00

Consumo Nacional (Personal Operativo) MXN $200.00 $32.00 $.00 $232.00

GASTOS

Descripción Moneda Importe IVA Propina Total

$4,500.00 $1,280.00 $3,220.00 $.00 $.00 $.00 $1,280.00 $3,220.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS

Autorizado Comprobado Diferencia Autorizado Comprobado Diferencia Total Comp. Devolver a Ciatec

Viáticos Otros Viáticos Diferencia

Comisionado

FLORA ITZEL BELTRÁN RAMÍREZ

Aprobador

ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

PERIODO 08/07/2019 - 10/07/2019 AUTORIZADOR: ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

PROYECTO: 0MZ040004 - Sost. Ambiental Propio ACTIVIDAD: FIRP-REO - COMPRAS Y VIÁTICOS, GASTOS 
OPERATIVOS

MOTIVO: Visita a CIQA en Saltillo, Coahuila para la realización de pruebas en una máquina de termoformado de los biocompuestos. 
Revisión de resultados para el artículo "Biocompuestos" con el Dr. Luis Francisco Ramos de Valle. Revisión de avances en las 
pruebas preliminares "suela biodegradable" Dr. Soriano.

No. EMPLEADO: 940 GERENCIA Dirección de Soluciones Tecnológicas

FOLIO SOL.: VI1900784 FECHA COMPRO.: 2019/07/11 10:37

COMISIONADO: FLORA ITZEL BELTRÁN RAMÍREZ UNIDAD: Ciatec

PUESTO: Operativo DIRECCIÓN: Dirección de Soluciones Tecnológicas

Coahuila 3 Zona I ---- MXN $1,800.00 $4,500.00

Destino Dias Zona Acompañante Moneda Tarifa Diaria Importe

Contribuciones: Difusión del trabajo que se está realizando en CIATEC.

Resultados: Material termoformado a partir de PP/fibras naturales a diferentes 
concentraciones.|Retroalimentación al trabajo que se está llevando a cabo en CIATEC.

Actividades Realizadas: Elaboración de  las láminas para el proceso de termoformado mediante el uso 
de las prensas hidraúlicas. Primero se elaboraron varias láminas con diferentes concentraciones de 
fibras naturales. Las láminas elaborados se sometieron al proceso de termoformado, pero el espesor 
era muy grueso, por lo que, se volvieron a realizar algunas láminas con un espesor más delgado para 
volver a someterlas a dicho proceso.||Reunión con el Dr. Soriano para ver detalles de un posible 
proyecto para la elaboraciónde material desechable con fibras naturales.|Reunión con el Dr. Luis 
Francisco Ramos de Valle para solicitarle unos análisis de XRD.|Reunión con la Dra. Adriana 
Espinoza para la organización de información y la posibilidad de publicar un artículo científico en 
conjunto.

Objetivo Detallado: Visita al Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) ubicado en Saltillo, 
Coahuila; con el objetivo de realizar pruebas de termoformado.

Informe de 
Comisión
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Comprobación de Gastos

FOLIO: CO1900643
CIATEC, A. C.

Fecha Vencimiento: 24/07/2019

2/207/10/2019 11:49:13

2019/07/11 11:43 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS)


2019/07/11 12:57 - ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de 
Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)


2019/08/07 12:43 -  (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada: 


2019/08/07 12:43 -  (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan: 


2019/08/07 12:43 -  (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada: 2019/08/02 16:22 -

"Acepto reintegrar el importe no comprobado de acuerdo a las Tarifas y Políticas de CIATEC"


